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PRUFBERICHT DES BRENNVERHALTENS

N°2013/055-2
(Deutsch bericht der Eistufungsberichte RC 2013/055)

(Anderung der Eistufungsberichte RC 2013/026 )

Nach EN 13501-1 (2007) + Al (2009)

Von der franzdsischen Behorden bei der européischen Kommission
zugelassene Stelle unter n® NB 2401
Regulierung (UE) n°305/2011

Auftraggeber : BALTA INDUSTRIES N.V /DIVISION L.T.C
Kanegemstraat 15
B 8700 TIELT
BELGIEN

Artikel : Produktgruppe (getuftetes 100 % Polyamid - textilriicken)
(Aktualisierung)

Produktbeschreibung : Textiler Bodenbelag (EN 1307 Gruppe)
(siehe detaillierte Beschreibung in Absatz 2)

Ausgestellt am : 17/08/2021

Die Einstufung macht keine Aussage iiber die Konformitdit zwischen den handelsiiblichen Waren und
den Priifmuster und auf keinen Fall dient dieser Priifbericht als Typzulassung oder Produktzertifikat
im Sinne von Art. L 115-27 der « Code de la consommation* und von dem Gesetz vom 03. Juni 1994.

Dieser Prijfbericht darf nur vollstindig, niemals auszugsweise wiedergegeben werden. Er Priifberichi
umfasst 5 Seiten.
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1. Einleitung

Dieses Einstufungsbericht erfasst die Einstufung des oben genannten Artikels in Ubereinstimmung mit
dem Verfahren festgelegt in der Norm NF EN 13501-1: September 2007 & A1l (2009).

2. Angaben des eingestuften Artikels

2.1. Priifverfahren
NF EN 14041 (2005):“ Elastische, textile Bodenbeldge und Laminatboden — Wesentliche
Eigenschaften®.

2.2. Beschreibung des Artikels
Teppich getuftet 100% polyamid , textilriicken chemiefaser —gewebt (EN 1307 Familie).

Aufgeklebt getestet auf einem nichtbrennbaren Al oder A2q mit eine Dichte von
(1800 + 200) kg/m?* und eine Dicke von (8 £ 2) mm.

Nutzschicht : 100 % Polyamid

Nominal-Gesamtflichengewicht : 1200 bis 3500 g/m?
Nominal-Polschichtdicke : 2,0 bis 14,0 mm

3. Priifberichte und Priifergebnisse worauf die Einstufung basiert ist

3.1. Priifberichte

Name des Priiflabors Auftraggeber Priifberichtsnummer Priifverfahren
BALTA INDUSTRIES N.V /
DIVISION LT.C
CRET. Kanegemstraat 15 RL 2021/040 EN ISO 9239-1
B 8700 TIELT
BELGIUM
Name des Priiflabors Auftraggeber Priifberichtsnummer Priifverfahren
BALTA INDUSTRIES N,V /
DIVISION L.T.C N° 81137/G (24-08-2011)
CfNN];F(E)ﬁ?L Kanegemstraat 15 & N°11.82629.02 EN ISO 9239-1
B 8700 TIELT (16-12-2011)
BELGIUM

3.2. Priifercebnisse

Brennklassen von textilen Bodenbeldgen, Klassifizierung ohne zusétzliche Priifungen.

Priifverfahren Die Artikel « BOLD INDULGENCE AB » - « IRIS AB » - « PALM BEACH AB »
erfiillen die Anforderungen von Tabelle 2 der Norm EN 14041 und sind ohne weitere
Priifungen eingestuft (CWFT)
NF EN ISO 11925-2 Einstufung En
Ergebnisse
Durchgéngige
Priifverfahren Artikel Prl?il‘r}uzﬁhclen Parameter Parameter :
g Mittelwert
Kritischer Warmestrom > 8.0
- 2 = ]
ENISO 9239-1 | BOLD INDULGENCE AB W/
Rauchentwicklung (% x <750
min) -




SARL C.R.E.T. Seite 3/5 Einstufungsbericht
N°RC 2013/055-2

Ergebnisse
Durchgéngige
Priifverfahren Artikel Prl?inﬂflihin Parameter Parameter :
g Mittelwert
RIS AB ﬁ(r\;t;/srfllzlfr Wirmestrom >4.5
ENISO 9239-1 | (Priifbericht CENTEXBEL 3 Rauchentwickl
81137/G) SucneTvieeung <750
(% x min)
Ergebnisse
Durchgiéngige
Priifverfahren Artikel Prl?ililuzzhin Parameter Parameter :
& Mittelwert
PALM BEACH AB ﬁ(r\;t;/sgl];‘fr Wimeskom >4,5
ENISO 9239-1 | (Priifbericht CENTEXBEL 3 Rauchentwickl
11.82629.02) “auchentwickiung <750
(% X min)

4. Einstufung und Anwendungsbereich

4.1. Einstufungsreferenz
Diese Einstufung erfolgte nach EN 13501-1 :2007 & A1 (2009).

4.2. Einstufung

Brennverhalten Rauchentwicklung

Ca - sl

Einstufung : Cq— sl

4.3. Anwendungsbereich

Die Einstufung gilt fiir folgende Anwendunesbereiche:

Aufgeklebt getestet auf einem nichtbrennbaren untergrund Alg oder A2q mit eine Dichte >
1350 kg/m®.

Die Einstufung gilt fiir folgende Produktparameter:

e Nominal-Gesamtflichengewicht von 1200 bis 3500 g/m?
e Nominal-Polschichtdicke von 2,0 bis 14,0 mm

Die Einstufung der Produkteruppe gilt fiir foleende Artikel:

ALLURE AB

ALTONA AB

ALTRO AB

AMARYLLIS AB
AMBIANCE AB

ANEMONE AB

APOLLO AB

APPOLO SDE NEW AB
ARENA AB/ AR + dessin AB
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ARMADA AB/ AO + dessin AB
AUDREY AB

BIRKFIELD AB
BOEMERANG AB

BOLD INDULGENCE AB
BUENA VISTA AB
CAPSTONE AB
CARMINA AB
CHRONOS AB

CITY LIFE AB
CONCERTO AB

CORSA AB

CRISTALLE AB

CRISTO AB

DAISY AB

DALI AB

DIANA AB

DUETTE AB

DURANA AB

ELITE AB

EVOLVE AB
EXPRESSIONS AB
FAMOSO AB

FANCY AB

FANDANGO AB
FORTESSE AB
FORTESSE SDE NEW AB
GALAXUS AB

GENUA AB

HARMONY AB

HENLEY TWIST NEW AB
IRIS AB /IR + dessin AB
LUMINA AB

MARILYN AB

NATURAL EMBRACE AB
NOVASTRIPE AB
NOVAWEAVE AB
OPTIMA AB/CARESSE AB
OPTIMA SDE NEW AB
PALM BEACH AB
PARMA AB/ PA + dessin AB
PRADA AB

PRECIOSA AB
PRESIDENT AB
PRIMROSE AB
QUARTIER AB

QUARTZ NEW AB
REKORD AB

RIVOLI AB

ROMANCE AB

ROSSINI AB

ROSSINI NEW AB
ROXANE AB

SATINO EMINENT AB
SEDUCTION AB
SERENO AB
SHERWOOD AB
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SHINY SHAGGY AB
SIERRA AB
SILHOUETTE AB
SPRINGDALE TWIST AB
SUBLIMO AB

SUPREME TOUCH AB
SYMPATHY AB
SYMPHONY AB

TWEED AB

UNTAMED TREASURE AB
VENICE AB

VIVID OPULENCE AB

5. Einschriinkungen

Dieser Einstufungsbericht ist weder ein Typzulassung noch ein Produktzertifikat.

»Die Produktklassifizierung in diesem Bericht ist geeignet fiir eine Konformititsbescheinigung durch
den Hersteller im Rahmen von einem System 3 Konformititsbescheinigung und einer CE-
Kennzeichnung gemédf der Bauproduktenrichtlinie.

Der Hersteller hat eine Erklarung gemacht dic aufbewahrt wird. Diese Erklirung stellt das der
Produktentwurf weder ein spezifisches Prozess, Verfahren oder Phase (Zufiigung von
Flammschutzmittel, Einschrankung des Anteils an organischen Inhaltsstoffe oder Zufiigung von
Fiillstoffe) enthélt um die erteilte Einstufung zu erreichen. Deshalb stellt der Hersteller das ein System
3 Bescheinigung geeignet ist.

Das Priiflabor hat deshalb kein Anteil gehabt in der Stichprobenentnahme fiir die Priifung, obwohl es
sachgemill Rucklagemuster, vom Hersteller gestellt, aufbewahrt um eine Ruckverfolgbarkeit der
Priifmuster zu gew#hren.“

Fir SARL CR.E.T.

Technischer Direktor
Marc WELCOMME
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