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Testing, Inspection and Certification

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/720/08/CPD/14041
Classification Assessment

Quando applicabile il presente documento viene emesso in oftem
21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedi
(CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio delia C

peranza della direttiva 89/106/CEE della Comunita Economica Europea, del
menti amministrativa degli Stati Membri concernentii prodotti da costruzione
omunita Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

liance with the :Directive. 89/106/EEC of the Council- of European ;
ons and adminisirafive provisions of the Member States relating to the :
., amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of Evropean Communifies of

When applicable the following document has been issued in comp
Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulati
consiruction products (Construction Products Direclive - CPD)
22 July 1993, it has been siated that the consfruction product ;

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONFE AL FUOCO N° 720.0DC0050/08

..

Reaction to #

e classification report n°.

ZIONE RICHIESTA DA
fion on behalf of

afie - Campi Bisenzio (Fi) - ITALY
MMERCIALE DEL

Fire classification of construcij_’gn_ ‘oducts an
Part 1: Classification using tesf )
(Classificazione al fuoco di prodc
Parte 1: Classificazione sulla base dei

La classificazione sopra riportata & valida per la seguente applicazione effetiiva:
Rivestimento pavimento posto in opera incollato con adesivo tipo Aguacol T aélql‘d_quei Sp.A.inragione di-350
g/m? a subsirato incombustibile di Euroclasse Alg o A2 o T :
L'organismo di cerlificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N°

richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano
caratteristiche infrinseche del prodotio.

Il Laboratorio non & stato coinvolio in nessuna attiviia di campionamenio.
The above reported classification is valid for the following actual end use:
Floor covering glued with adhesive fype Aquacol Tb
substrates classified as Euroclasses Alg or A2s.
The notified body ({LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the inifial type testing (1) on the

samples taken at the factory in accordance with the fdescribed & t for the relevant characteristics of the product {AoC3).
The Laborafory has nof been involved in any sarpph'n actiyiby” /"‘\

<EPJ
Prato, 09/07/2008 1l Responsdbilejeertii <

0987) ha effettuato le: prove iniziali di tipo (ITT)
di prove prestabilito per vetrificare le

y Mapei $.p.A. in ratio of 350 g/m? to non-combusﬁblé‘ e

gale

The Certifighi e | presm‘e R

Vailid until: 08/07/2013 Dott. bt ko Qyid Robind wa
o7 At ,_’: n v - ; . P, ,, g

Questo documento non costituisce approvazione di ting 1t B4 e di progéide t / ‘congiuntamente ai Rapporti di Prova,

ritta di'questo Laboratorio. _
be read n conjunction with.the. Test Reports.

written of this Laboratory.

Il presente documento non pud essere n‘prodott in forma parziale s&y ;;' B ' i

This document does not represent type approval or certification of the product anthhave
This dacument can not be reproduced partially without the authorization

il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio



